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2. Гвозди Ондулин
3. Обрешетка
4. Пародиффузионная мембрана  115 или  130
5. Утеплитель
6. Стропильные балки
7. Пароизоляционная пленка R98-100, R70      -75           
8. Заполнитель карниза
9. Лента Ондубанд
10. Водосточная система
11. Направление воздушных потоков
12. Конек Ондулин
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Вентиляция утепленной кровли

4

3

НЕ ВЕРНО

- пародиффузионная мембрана

- направление воздушных потоков

- капельник

- ледово-снежные массы

ВЕРНО

10 см

    Если подкровельная вентиляция работает , то:
1. утеплитель выполняет свою задачу : летом в помещении прохладно, зимой - тепло.
2. деревянная конструкция крыши не гниёт , отсутствует подходящая, влажная среда для

размножения плесени и грибка.
3. в помещении снижается температура летом , т.к. часть нагретого воздуха выводится из крыши .
4. уменьшается количество сосулек и наледей т .к. выравнивается температура на утепленных

скатах и холодных карнизах.

- пародиффузионная мембрана

- направление воздушных потоков

- капельник

- ледово-снежные массы



Битумные листы "Ондулин"

Обрешетка

Стропильная доска

1. шаг обрешетки и нахлест листов зависит от угла наклона скатов :

    а)  - угол 5-10° (от 1/11 до 1/6) - сплошная обрешетка (доска, фанера ФСФ, ОСП 3,

           ЦСП, фибролитовые плиты и т .д.);

         - концевой нахлест - 300 мм;

         - боковой нахлест - 2 волны.

     б) - угол 10-15° (от 1/6 до 1/4) - шаг обрешетки в осях 450 мм (доска, брус);

         - концевой нахлест - 200 мм;

         - боковой нахлест - 1 волна.

     в) - угол от 15° (от 1/4) - шаг обрешетки в осях 610 мм (доска, брус);

         - концевой нахлест - 170 мм;

         - боковой нахлест - 1 волна.

2. толщина материалов для обрешетки выбирается согласно СНиП 2.01.07-85. В общем случае, при небольших

    снеговых и пр. нагрузках, рекомендуется использовать брус 50 х 50 мм или 40 х 60 мм.

Гвозди с закрывающимися

шляпками

Неутепленная кровля без гидро- ветроизоляции

Неутепленная кровля без гидро- ветроизоляции

Данная конструкция применяется в качестве "эконом" варианта, если утепление в здании укладывается по перекрытию.

             Минусы:

                   - чердачное пространство неутепленное;

                   - материалы чердака не защищены от кровельного конденсата, уличной пыли и атмосферной влаги.

             Плюсы:

                   - самая экономичная и простая конструкция.



Битумные листы "Ондулин"

Обрешетка

Стропильная доска

Гвозди с закрывающимися

шляпками

Неутепленная кровля с использованием гидро - ветроизоляции

Неутепленная кровля с использованием гидро- ветроизоляции

Брусок толщиной от 30 мм

Диффузионно-гидроизоляционная

пленка Ондутис RV 100 или

Ондутис RS устанавливается с

небольшим провисанием

Вентиляционный зазор

    Данная конструкция применяется, если утепление укладывается по скатам. Использование диффузионно-гидроизоляционной пленки

Ондутис RV 100 или Ондутис RS позволяет защитить неутепленное чердачное помещение от кровельного конденсата, уличной пыли и

атмосферных осадков. В зимний период пленки  изолируют кровлю от внутреннего теплового воздействия и снижают риск образования

наледи и сосулек. Выпускаются с УФ-стабилизатором и могут служить временным укрытием в течение 1,5 месяцев.

             Минусы:

                   - чердачное пространство неутепленное.

             Плюсы:

                   - материалы чердака защищены от кровельного конденсата, уличной пыли и атмосферной влаги;

                   - надежная и простая конструкция.

1. шаг обрешетки и нахлест листов зависит от угла наклона скатов :

    а)  - угол 5-10° (от 1/11 до 1/6) - сплошная обрешетка (доска, фанера ФСФ, ОСП 3,

           ЦСП, фибролитовые плиты и т .д.);

         - концевой нахлест - 300 мм;

         - боковой нахлест - 2 волны.

     б) - угол 10-15° (от 1/6 до 1/4) - шаг обрешетки в осях 450 мм (доска, брус);

         - концевой нахлест - 200 мм;

         - боковой нахлест - 1 волна.

     в) - угол от 15° (от 1/4) - шаг обрешетки в осях 610 мм (доска, брус);

         - концевой нахлест - 170 мм;

         - боковой нахлест - 1 волна.

2. толщина материалов для обрешетки выбирается согласно СНиП 2.01.07-85. В общем случае, при небольших

    снеговых и пр. нагрузках, рекомендуется использовать брус 50 х 50 мм или 40 х 60 мм.



Утепленная кровля с одним вентзазором (высота стропил 200 мм)

Утепленная кровля с одним вентзазором (высота стропил 200 мм)

Битумные листы "Ондулин"

Обрешетка

Стропильная доска

Гвозди с закрывающимися

шляпками

Брусок толщиной от 30 мм

Ветрозащитная диффузионно-гидро-

изоляционная пленка Ондутис SA130

или Ондутис SA115. Укладывается

непосредственно на утеплитель

Вентиляционный зазор

Утеплитель в теле стропил (200 мм)

Пароизоляционная пленка

Ондутис R100, Ондутис R70  или

Ондутис R термо

Разреженная черновая подшивка

кровли

Чистовая подшивка кровли

    Данная конструкция применяется, если утепление укладывается по скатам. В утепленных мансардах с одним вентиляционным контуром

используются супердиффузионные мембраны Ондутис SA130 и Ондутис SA115, которые укладываются вплотную к утеплителю. Воздушное

пространство между пленкой и кровельным покрытием  служит для удаления влаги из теплоизоляции и подкровельного конденсата. При такой

схеме уменьшаются потери тепла, связанные с проникновением холодного воздуха в утеплитель, не происходит выветривания волокон и

снижает риск образования наледи и сосулек в зимний период. Летом вентиляционный зазор служит для удаления избытка тепла. Снизу под

утеплителем обязательно должна устанавливаться пароизоляционная пленка Ондутис R100, Ондутис R70 или Ондутис R термо, которая

предотвращает увлажнение утеплителя теплым, влажным воздухом изнутри помещения и снижает тепловые потери, связанные с выходом

теплого воздуха через кровлю.

             Минусы:

                   - дорогая конструкция;

                   - возможно возникновение "мостиков холода", т.к. утеплитель не перекрывает стропила.

             Плюсы:

                   - чердачное помещение утепленное;

                   - простая конструкция.

1. шаг обрешетки и нахлест листов зависит от угла наклона скатов :

    а)  - угол 5-10° (от 1/11 до 1/6) - сплошная обрешетка (доска, фанера ФСФ, ОСП 3,

           ЦСП, фибролитовые плиты и т .д.);

         - концевой нахлест - 300 мм;

         - боковой нахлест - 2 волны.

     б) - угол 10-15° (от 1/6 до 1/4) - шаг обрешетки в осях 450 мм (доска, брус);

         - концевой нахлест - 200 мм;

         - боковой нахлест - 1 волна.

     в) - угол от 15° (от 1/4) - шаг обрешетки в осях 610 мм (доска, брус);

         - концевой нахлест - 170 мм;

         - боковой нахлест - 1 волна.

2. толщина материалов для обрешетки выбирается согласно СНиП 2.01.07-85. В общем случае, при небольших

    снеговых и пр. нагрузках, рекомендуется использовать брус 50 х 50 мм или 40 х 60 мм.



Утепленная кровля с одним вентзазором (высота стропил 150 мм)

Утепленная кровля с одним вентзазором (высота стропил 150 мм)

Битумные листы "Ондулин"

Обрешетка

Стропильная доска

Гвозди с закрывающимися

шляпками

Брусок толщиной от 30 мм

Ветрозащитная диффузионно-гидро-

изоляционная пленка Ондутис SA130

или Ондутис SA115. Укладывается

непосредственно на утеплитель

Вентиляционный зазор

Утеплитель в теле стропил (150 мм)

Пароизоляционная пленка

Ондутис R100, Ондутис R70  или

Ондутис R термо

Разреженная черновая подшивка

кровли

Чистовая подшивка кровли

    Данная конструкция применяется, если утепление укладывается по скатам. В утепленных мансардах с одним вентиляционным контуром

используются супердиффузионные мембраны Ондутис SA130 и Ондутис SA115, которые укладываются вплотную к утеплителю. Воздушное

пространство между пленкой и кровельным покрытием  служит для удаления влаги из теплоизоляции и подкровельного конденсата. При такой

схеме уменьшаются потери тепла, связанные с проникновением холодного воздуха в утеплитель, не происходит выветривания волокон и

снижает риск образования наледи и сосулек в зимний период. Летом вентиляционный зазор служит для удаления избытка тепла. Снизу под

утеплителем обязательно должна устанавливаться пароизоляционная пленка Ондутис R100, Ондутис R70 или Ондутис R термо, которая

предотвращает увлажнение утеплителя теплым, влажным воздухом изнутри помещения и снижает тепловые потери, связанные с выходом

теплого воздуха через кровлю.

             Минусы:

                   - дорогая конструкция.

             Плюсы:

                   - чердачное помещение утепленное;

                   - исключается возникновение "мостиков холода", т.к. утеплитель перекрывает стропила;

                   - простая конструкция.

Утеплитель (50 мм) между

контрбрусом 50 х 50 мм

1. шаг обрешетки и нахлест листов зависит от угла наклона скатов :

    а)  - угол 5-10° (от 1/11 до 1/6) - сплошная обрешетка (доска, фанера ФСФ, ОСП 3,

           ЦСП, фибролитовые плиты и т .д.);

         - концевой нахлест - 300 мм;

         - боковой нахлест - 2 волны.

     б) - угол 10-15° (от 1/6 до 1/4) - шаг обрешетки в осях 450 мм (доска, брус);

         - концевой нахлест - 200 мм;

         - боковой нахлест - 1 волна.

     в) - угол от 15° (от 1/4) - шаг обрешетки в осях 610 мм (доска, брус);

         - концевой нахлест - 170 мм;

         - боковой нахлест - 1 волна.

2. толщина материалов для обрешетки выбирается согласно СНиП 2.01.07-85. В общем случае, при небольших

    снеговых и пр. нагрузках, рекомендуется использовать брус 50 х 50 мм или 40 х 60 мм.



Утепленная кровля с двойным вентзазором

Утепленная кровля с двойным вентзазором.

Битумные листы "Ондулин"

Обрешетка

Стропильная доска

Гвозди с закрывающимися

шляпками

Брусок толщиной от 30 мм

Пароизоляционная пленка

Ондутис R100, Ондутис R70  или

Ондутис R термо

Разреженная черновая подшивка

кровли

Диффузионно-гидроизоляционная

пленка Ондутис RV 100 или

Ондутис RS. Устанавливается с

небольшим провисанием

Ветроизоляция

Ондутис А 100 или Ондутис А 120

(при уклоне скатов > 35°)

Двухканальный вентиляционный

зазор

Утеплитель в теле стропил (150 мм)

Бруски 50х50 мм с уложенным между

ними слоем утеплителя 50 мм

Чистовая подшивка кровли

             Минусы:

                   - большое количество вспомогательных материалов - дороговизна конструкции;

                   - сложная в исполнении конструкция - дорогой монтаж;

                   - большая толщина конструкции.

             Плюсы:

                   - чердачное помещение утепленное.

1. шаг обрешетки и нахлест листов зависит от угла наклона скатов :

    а)  - угол 5-10° (от 1/11 до 1/6) - сплошная обрешетка (доска, фанера ФСФ, ОСП 3,

           ЦСП, фибролитовые плиты и т .д.);

         - концевой нахлест - 300 мм;

         - боковой нахлест - 2 волны.

     б) - угол 10-15° (от 1/6 до 1/4) - шаг обрешетки в осях 450 мм (доска, брус);

         - концевой нахлест - 200 мм;

         - боковой нахлест - 1 волна.

     в) - угол от 15° (от 1/4) - шаг обрешетки в осях 610 мм (доска, брус);

         - концевой нахлест - 170 мм;

         - боковой нахлест - 1 волна.

2. толщина материалов для обрешетки выбирается согласно СНиП 2.01.07-85. В общем случае, при небольших

    снеговых и пр. нагрузках, рекомендуется использовать брус 50 х 50 мм или 40 х 60 мм.


